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Einsatzbereich:

—  Zur Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeits-
schaden, z.B. Salzausblihungen, losen, hohlen Putz
usw.

—  Zur Festigung und Feuchtigkeitsabsperrung minerali-
scher Untergriinde vor Farbanstrichen, z.B. bei Gara-
gen- und Kellerbdden.

—  Zur Impréagnierung oder Versiegelung verschlissener,
staubender Estriche, z.B. in Lagerhallen.

—  Zur Verfestigung von morschen Holzern, die keiner
statischen Funktion unterliegen.

AuRen und innen. Beim Einsatz im Innenbereich ist wéah-

rend der Verarbeitung und Trocknung fiir eine optimale

Beliiftung zu sorgen. In bewohnten Innenbereichen keine

grof3flachige Anwendung. Anwendung nur durch gewerbli-

che Anwender/Fachleute. Produktkennzeichnung auf dem

Etikett unbedingt beachten.

Untergrinde (nur saugfahige):

Alle wasserbestandigen, saugfahigen und l6semittelbe-
stéandigen Untergriinde, wie z. B. Stein, Beton, Zement-
putz und Holz.

Eigenschaften:

— einkomponentig — reagiert mit Feuchtigkeit zu einem
weitgehenden chemikalienbestandigen  Kunststoff
(Polyharnstoff)

— hohe Eindringtiefe

— schitzt vor Salzausblihungen und Durchfeuchtung
von Mauerwerk, Putz etc.

— Anstriche und Putze werden nicht mehr abgedriickt

— stoppt aufsteigende Mauerfeuchtigkeit (nicht bei
Druckwasser)

— schitzt vor Schimmel, der durch aufsteigende Mauer-
feuchte entsteht (nicht bei Kondensfeuchte)

—  wirkt stark festigend

— weitgehend chemikalienbesténdig (siehe Tabelle)

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen
allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prifungen dar und berticksichtigen
nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriiche
hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung
Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gdiltigkeit.
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— mechanisch voll belastbar (gabelstaplerfest)

Bestandigkeiten (Prifdauer 6 Monate):
Dauereinwirkung auf porendichten Film:

Dest. Wasser i.0.
Leitungswasser i.0.
Meerwasser i.0.
Schwefelsaure 10 %ig i.0.
Salzsaure 10 %ig i.0.
Salpetersaure 10 %ig i.0.
Milchséaure 25 %ig i.0.
Zitronensaure 10 %ig i.0.
Gerbséaure-Ldsung i.0.
Leindlfettsaure i.0.
Soda-L6sung 20 %ig i.0.
Kochsalzlésung 10 %ig i.0O.
Zuckerldsung 30 %ig i.0
Kalilauge 10 %ig i.0.
freies Chlor i.0.
Wasserstoffperoxyd i.0.
Superbenzin i.0.
Xylol i.0.
Athylglykolacetat i.0.
Alkohol 10 %ig i.0.
Farbton: farblos
Gebinde: 500ml, 11,31,121
Verbrauch: 100 — 200 ml/m? pro Anstrich je nach
Untergrund und Anwendung
Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausfiihrung
der Anstricharbeiten miissen dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbei-
ten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforde-
rungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten
Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblatter, herausgegeben
vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe
auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und La-
ckierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie
Schleifen, Schweil3en, Abbrennen etc. kann geféhrlichen
Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut
gelufteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)
Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.
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SUDWEST wikulac FH 20

Alle Untergrinde missen sauber, trocken, tragfahig und
frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Unter-
grunde sind auf Tragfahigkeit und Eignung fur nachfolgen-
de Beschichtungen zu prufen. Gegebenenfalls Testflache
anlegen und Haftung mittels Gitterschnitt und/oder Gewe-
bebandabriss Uberprifen. Bei Beschichtungsaufbauten
sollte zwischen den einzelnen Beschichtungen ein Zwi-
schenschliff erfolgen.

Untergrundvorbereitung:

Aufsteigende Feuchtigkeit:

Innen: Putz entfernen (mind. 30 cm Uber den Rand der
austretenden Feuchtigkeit hinaus arbeiten, um ein seitli-
ches Austreten oder Ubersteigen der Feuchtigkeitssperre
zu verhindern). Freigelegte Untergriinde (Stein, Beton,
etc.) mit einer Stahlbirste durchbirsten, um alle losen
Teile zu entfernen. Den freigelegten Untergrund austrock-
nen lassen, evtl. Heizlifter verwenden. Mehrere Anstriche
mit wikulac FH 20 solange nass-in-nass auftragen, bis der
Untergrund das Material nicht mehr aufsaugt (nur so
kommt es zu einer ausreichenden Feuchtigkeitssperre im
Untergrund). Zwischentrocknung ca. 24 Stunden.

Nach 24 Stunden einen weiteren Anstrich mit

wikulac FH 20 aufbringen. In diesen frischen, noch klebri-
gen Anstrich Quarzsand gegenstreuen (der Quarzsand
bildet die Haftbriicke zum nachfolgenden Putz). Mindes-
tens 24 Stunden austrocknen lassen. Dann neu verputzen.
Achtung: Bei AuBenanwendung empfehlen wir die An-
wendung im Injektionsverfahren. Die flachige Anwendung
auf AuRenmauerwerken kann zu Frostschaden fiihren.

Bindung staubender Beton- und Estrichflachen:
Reinigung durch porentiefes Aufsaugen der Staubteile. Ein
satter Anstrich mit wikulac FH 20 zur Festigung.

Versiegeln von Estrich- und Betonflachen:

Reinigung und erster Anstrich wie zuvor.

Zwei satte Anstriche mit wikulac FH 20 zur Versiegelung.
Zur Herstellung einer Antirutschbeschichtung kann in den
ersten Anstrich Quarzsand eingestreut werden.

Verfestigung von morschem Holz:

Loses, faules Holz auskratzen und weitgehend austrock-
nen lassen.

wikulac FH 20 so oft nass-in-nass auftragen, bis das Holz
gesattigt ist. Mindestens 24 Stunden austrocknen lassen.
Vertiefungen kdnnen dann mit einer Mischung aus wikulac
FH 20 und Sagemehl ausgefiillt werden (2 - 3 Tage aus-
trocknen lassen).

Verdinnung/Werkzeugreinigung:
Wird stets unverdiinnt angewendet. Zur Reinigung Nitro-
oder Universal-Verdinnung verwenden.

Trocknung:

(20°C / 60 % Luftfeuchte)

Uberstreichbar mit sich selbst: nach mind. ca. 4 Stunden
nach max. 24 Stunden

SUDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 - 67459 Bohl-Iggelheim - www.suedwest.de
info@suedwest.de - Telefon: 06324 709-0 - Fax: 06324 709-175

Besondere Hinweise:

Soll nach der Feuchtigkeitsisolierung von Estrich und
Betonboden farbig, z.B. mit SUDWEST Methacryl-
FuRbodenfarbe oder mit SUDWEST 2K-EpoxiSiegel, wei-
tergearbeitet werden, so muss die erste Beschichtung
unmittelbar am Folgetag vorgenommen werden, damit
eine gute Haftung untereinander gewabhrleistet ist.

Nicht grof3flachig oder fiir tragende Holzteile verwenden.

Nur auf saugféhigen Untergriinden und unverdinnt an-
wenden. Aufgrund der Losemittel Emissionen darf das
Produkt nicht gespritzt werden. Werden Folgeanstriche
nach 24 Stunden Trocknung durchgefiihrt, missen die
wikulac FH 20 Oberflachen zuvor grindlich angeschliffen
werden. Ideal ist es, die Folgeanstriche am nachsten Tag,
nach der Trockenzeit von 8 — 12 Stunden auszufiihren.
Untergriinde, die Uberstrichen werden sollen, mit Quarz-
mehl (in den gerade antrocknenden wikulac FH 20 An-
strich) abstreuen bzw. bewerfen oder einen haftvermitteln-
den Zwischenanstrich mit SUDWEST All-Grund oder
SUDWEST AquaVision All-Grund (auf Wandflachen) und
auf Bodenflachen mit SUDWEST 2K-Epoxi Fullprimer
durchfuhren.

Achtung:

Bei der Anwendung im Innenbereich ist folgendes zu be-
achten: wikulac FH 20 enthalt Losemittel, die nach der
Anwendung verdunsten und als gefahrlich eingestuft sind
(siehe Sicherheitsdatenblatt). Die Anwendung darf nur von
fachqualifiziertem Personal mit entsprechender Schutz-
ausristung in zwangsbelifteter Umgebung durchgefuhrt
werden.

Wohnraume erst benutzten, wenn von den behandelten
Untergriinden keine Geruchsbeléastigung mehr ausgeht.
Bevor die Weiterbehandlung von mit wikulac FH 20 grun-
dierten Flachen erfolgt, missen diese geruchsfrei abge-
trocknet sein.

Elektrische Heizungen und andere Zundquellen wahrend
der Verarbeitung und Trocknung ausgeschaltet lassen.
Warnhinweis aufstellen: ,Rauchen, offenes Feuer und die
Verwendung elektronischer Geréate verboten!*

Spritzer etc. sofort mit Nitro- oder Universal-Verdliinnung
entfernen. (Nach 24 Stunden nicht mehr abl6sbar). Nicht
aus dem Originalgebinde arbeiten, wenn dies nicht ganz
aufgebraucht wird (Feuchtigkeit = Harter). Nicht auf nicht
saugfahigen Untergriinden oder als Schutziiberzug z. B.
auf Klinker, Steinen, Fliesen etc. anwenden. Versiegelte
Oberflachen vergilben im Laufe der Zeit (Honigfarben).
EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt ,wikulac FH 20“ unterschreitet den VOC-
Hochstwert der Produktkategorie h (750 g/l), und ist somit
VOC-konform.
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SUDWEST wikulac FH 20

Inhaltsstoffe:
Acetat,P-Toluolsulfonylisocyanat und Isocyanat

Gefahrenkennzeichnung:

Gefahr

n-Butylacetat Aromatisches Polyisocyanat m-
Tolylidendiisocyanat

H226:Flussigkeit und Dampf entzundbar.
H317:Kann allergische Hautreaktionen
verursachen. H319:Verursacht schwere Augenreizung.
H332:Gesundheitsschadlich bei

Einatmen. H334:Kann bei Einatmen Allergie,
asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen. H336:Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

P210:Von Hitze, heisen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zundquellen
fernhalten. Nicht rauchen. P261:Einatmen von
Dampf vermeiden. P280:Schutzhandschuhe/
Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P303

+ P361 + P353:BEI BERUHRUNG MIT DER
HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen oder duschen. P304 +
P341:BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden
an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P342 +
P311:Bei Symptomen der Atemwege:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/

Arzt anrufen. P305 +

P351 + P338:BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P501:Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger
oder kommunaler Sammelstelle zufuhren.

Nur fur gewerbliche Anwender/Fachleute. Enthalt
Isocyanate. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. EUH066:Wiederholter Kontakt
kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

EU Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie
A/h): 750 g/l. Dieses Produkt enthalt

max. 750 g/l VOC.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter
www.suedwest.de.

Lagerung:
Angebrochene Gebinde luftdicht verschlieBen. Kuhl aber
frostfrei lagern.

Entsorgung:

SUDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 - 67459 Bohl-Iggelheim - www.suedwest.de
info@suedwest.de - Telefon: 06324 709-0 - Fax: 06324 709-175

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Ent-
sorgung missen die aktuellen gesetzlichen Bestimmun-
gen beachtet werden.

Technische Beratung:

Fir alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt
nicht beantwortet wurden stehen unsere Auf3endienst-
Mitarbeiter gerne zur Verfigung. Darlber hinaus beant-
wortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne
alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: November/2018/KM
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